
INDYGO

0,9 - 1,1 mm

Bydlęca 
Bovine

Europa
Europe

Lekko polerowana
Lightly buffed

Woski anilinowe
Aniline waxes

Barwienie
Dyeing

Na wskroś
Through

Powierzchnia
Surface

Garbowanie
Tanning

Chromowe
Chrome

Przecierać regularnie czystą i miekką ścierką
Dust regularly with dry and soft cloth

Śr wielkość płata w m2
Average size sm

4,80 m2

Czyszczenie i konserwacja
Cleaning and maintance

Skala szarości
Gray scale

>=3

UNI EN ISO 3377-1 N >=20

UNI EN ISO 11640:1998

pl

Lorem ipsum

Metoda badania
Test method

Jednostka miary
Measurements Unit

Wynik
Guaranteed

UNI EN ISO 11640:1998 Skala szarości
Gray scale

>=2

Skala szarości
Gray scale

>=3UNI EN ISO 11640:1998

UNI EN ISO 5402 Brak uszkodzeń
No damage

UNI EN ISO 105 B02 Skala niebieskości
Blue scale

>=2/3

UNI EN 1021-1
UNI EN 1021-2

Pozytywny
Pass

UNI EN ISO 15 700

UNI EN ISO 15 700

Lekkie zwiększenie objętości / 
mniejszy połysk
Slight swelling/decrease in gloss

Skala szarości
Gray scale 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU
Technical Datasheet


